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WLODZIMIERZ HOLUBOWICZ

CERAMIKA SLOWIANSKA XI—XII WIEKU
CMENTARZYSKA KOLO WSI NAWRY

(Slavic potter’s art of the 11-th and 12-th
centuries found in barrows at the village of Nawry).

WS TE P

Na cmentarzysku kurhanowym koto wsi Nawry, w powiecie po-
stawsklm, wojewédztwa wileniskiego, w roku 1934 z ramienia Muzeum
Archeologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie rozkopano
29 kurhandéw, znajdujac w-nich obok innych przedmiotéw 24 naczynia
gliniane w calo$ci lub we fragmentach, pozwalajacych na rekonstruk-
cje formy. Ceramika ta zostala opracowana w zwiazku z zagadnie-
niem obrzgdku grzebalnego przez dr Helene Cehak-Holubo-
wiczowa, ktéra tez ustalita chronologie i przynaleino$é etniczua
cmentarzyska. Kurhany zawieraly groby Drehowiczéw z wieku
XI—XII?Y).

Zadaniem moim w tej pracy bedzie gtéwnie poznanie gliny garn-
carskiej i techniki wyrobu naczyn z Nawr w oparciu miedzy innymi
na wlasnych obserwacjach garncarstwa prymitywnego na terenie Ziem
PéInocno - Wschodnich Polski oraz przy zastosowaniu obserwacji mi-
kroskopowej szliféw przezroczystych skorup ).

Jezeli chodzi o zagadnienie pochodzenia domieszki w glinie

Y Cehak-Holubowiczowal. Maleriat i zagadnienia cmentarzy-
ska kurhanowego koto wsi Nawry w powiecie postawskim. Rocznik Archeologicz-
ny. I. Wilno. 1937.

%) Obserwacje mikroskopowa szliféw przezroczystych® dla blizszego pozna-
nia gliny garncarskiej stosowal juz w Polsce T. Reyman, badajac tzw. cera-
mike siwa. Patrz T. R ey mamn. Problem ceramiki siwej ma kole toczonej na tle
odkryé w gérnym dorzeczu Wisty. WiadomoS$ci Archeologiczmne. XIV. 1936, str. 152
i nast. tabl. XXI. Niemieccy badacze ceramiki przedhistorycznej stosuja réwnieZ

te metode.
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garncarskiej ceramiki przedhistorycznej, a przede wszystkim w cera-
mice slowianskiej, kiéra nas tu obchodzi, to obserwacja szliféw prze-
zroczystych ogromnie ulatwia poznanie materialu budulcowego naczy-
nia i pozwala conajmniej na kontrolowanie wnioskéw, ktére mozna
snué na podstawie analogii. W reliktach garncarstwa prymitywnego
na térenie Ziem Péinocno - Wschodnich Polski wystepuje prawie z re-
guty domieszka sztucznie kruszonego granitu, poddawanego przed
tym dzialaniu ognia i wody dla przyS$pieszenia procesu kruszenia sie
skaly. Zarstwa, otrzymana w ten spos6b jest nastepnie przesiewana
przez sita o drobnych oczkach (2X3 mm) tak, ze do gliny, ktéra wy-
biera si¢ specjalnie tlusta ,,jak masto®, wsypuje si¢ juz piasek o drob-
nych ziarnach. W ceramice stowiafiskiej wczesnohistorycznej stwier-
dzamy istnienie domieszki §rednio i drobnoziarnistej, jednakze wnio-
sel, ze domieszka ta jest sztuczna, oparty jedynie na poSrednim dowo-
dzie w postaci etnograficznych reliktéw, bylby ryzykowny, poniewaz
garncarze prymitywni wprawdzie rzadko, jak wynika z moich obser-
wacji na $ciSle ograniczonym terenie, ale uzywaja takze gliny, posia-
dajacej naturalna domieszke piasku $rednio i drobnoziarnistego. Wnio-
ski za§ na temat domieszek z tego wzgledu sa szczegllnie wazne, po-
niewaz domieszki sztuczne gruboziarniste, ktére prawdopodobnie pod
wplywem kola garncarskiego, wprowadzajacego przySpieszony ruch
$lizgowy nieuzbrojonego palca lub narzedzia garncarskiego po glinie.
przeksztaleily si¢ w domieszki §rednio i drobno ziarniste {zarstwa prze-
siewana) — z jednej strony — oraz domieszki naturalne $rednio i drob-
no ziarniste i gliny ttuste (,,dobrze szlamowane*) — z drugiej —, moga
w garncarstwie przedhistorycznym jak i w prymitywnym wspélezes-
nvm aczyé sie z réznego rodzaju technikami, jezeli nie bezposrednio —
to genetycznie. Mozna wiec tu dodaé, ze takie okreSlenia. naduzywane
w prehistorii w stosunku do ceramiki, jak — »glina z domieszka thu-
czonego granitu®, glina dobrze Iub Zle ,.szlamowana® itp., nie poprze-
dzone badaniami tej gliny przy pomocy metod, pozwalajacych na do-
kladne poznanie jej sktadu, lecz oparte jedynie na obserwacjach po-
wierzchniowych, nie maja za soba przekonywujacych argumentdw %,

Przechodzac teraz do krétkicgo naszkicowania zagadnienia tech-
niki w ceramice slowianskiej wezesnohistoryceznej, zaczne od panuja-
cych obecnic na ten temat hipotez.

Sadzi si¢ ogélnie, ze ceramika ta byla wykonywana technikg spi-

) 0 miedoslatecznym poznaniu gliny garncarskiej ceraniiki przedhistorycz-
nej pisat T. Rey man. Op. cit. str. 149.
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ralna *). Dla terenu Zachodniej Stowiafiszezyzny technika garncarska
ceramiki grodziskowej jest opisywana na podstawie materiatu przed-
historyeznego jake spiralna wateczkowa. Naczynia miaty byé wykony--
wane z walka glinianego, ukladanego spiralnie wzwyz ®). Dla Stowian-
szezyzny Wschodniej przyjmuje sie ja jako spiralng tasmowd, wyeho-
dzac z obserwacji reliktow etnograficznych tej techniki na terenie Rosji
Sowieckiej. W tej odmianie techniki spiralnej watek gliniany w chwili
nalepiania go jest rozeiskany na taSme ruchem slizgowym paleéw pra--
wej reki. Technika ta miata panowaé na terenie strefy lesnej euro-
pejskiej Rosji Sowieckiej w ceramice przedhistorycznej juz od neoli-
tu®). Trzeba jednak zaznuczyé, ze jak to wyraznie stwierdzil twérea
tej hipotezy, Wojewodskij, na potwierdzenie jej nie znaleziono
bezposrednich konkretnych dowodéw w materiale przedhistorycz-
nym ).

Dotychczasowy wynik moich badan etnograficznych w roku 1937
na terenie Ziem Polnocno - Wschodnich Polski, wskazuje na to, ze w
stowianskiej ceramice wczesnohistorycznej na tym obszarze, szeze-
g6lnie w okresie rozpowszechmienia si¢ kola garncarskiego, mogla
istnie¢ niejedna garncarska technika lepienia. Mianowicie udato mi sie
zaohserwowaé relikty nastepujacych technik:

A — Techniki lepienia.
I — pierScieniowa.
a) — wateczkowa. — Dno i zaczatek Scianek wygniata

si¢ z jednej bryly na kole lub na podstawce. Wateczek
w przekroju poprzecznym ma ksztalt mniej wiccej

I Wprawdzie I.. Niederle w ,,Rukovéi Slavanské Archeologie na str.
252 podaje, ze w ceramice grodziskowej naczynia w reku lepione byly wykonywa-
ne ,nalepem® z wateczkéw gliny albo na siebie kladziomych, albo od dna WZWYZ
wite spirala, lecz nie okredla blizej pierwszej z tych technik, nie przytacza dowo-
du i nie odsyla do Zrodia.

) Jakimowiecz R. Przyezynki do poznania ceramiki grodziskowej.
Ksicga pamigtkowa ku czei prof. dr. Wi Demetrykiewicza 1930, str. 5 i inne. T e n-
#z e — Kultura Polski wczesnohistorycznej, Przeglad Archeologiczuy, t. 1V. 1929,
str. 142,

) Wojewodskij M. W. X izuczenju gonczarnoj tiechniki pierwobytno
kommunisticzeskago obszczestwa mna territorii lesnoj zony ewropiejskoj czasti
R. S. I. 8. R. Sowieckaja Archeologija Nr. 1. 1936, str. 58 i nast.

) Wojewodskij M. W. K istorii gonczarnoj liechniki narodow S.8.8.R
Linografija. XIL 1930, str. 59.
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okragly. Przylepia si¢ go do zaczatku S$cianek od
wewnatrz pierScieniem. Po ugnieceniu pierwszego
na tasme dolepia si¢ nastepny itd.

b) — walteczek nawpot splaszczony. — Dno
i zaczatek Scianek wygniata si¢ rowniez z jednej
bryly. Waleczek splaszcza sie¢ dionia na lawie, desce
itp. z jednej strony wzdluz. Przylepia sie go pierScie-
niem czeScig splaszczona do zaczatku Scianek réwniez
od wewnalrz. Technika przejSciowa miedzy walecz-
kowa a tadmowa (o tej drugiei, patrz nizej).

¢) —taSmowa (w)?®). — Dno i zaczatek Scianek wy-
gniata sie z bryly. Waleczek splaszcza sie catkowicie
uderzeniem dloni na tasme. Gotowa juz tasme przy-
lepia sie pierScieniem od wewnatrz.

II — wygmiatanie z bryly na kole z dodawaniem
waleczka, ukladanego pierScieniem. Technika ta, jak
wszystko wskazuje, rozwinela sie¢ z pier§cieniowej wa-
leczkowej pod wplywem kola garncarskiego.

IIl — spiralna tasmowa ). — Dno i zaczatek Scianek
wygniata sie z bryly. Waleczek w chwili nakladania
jest rozeiskany na taSme¢ ruchem S§lizgowym paleédw
prawej reki. Tasma nalepia sie spiralnie wzwyz,

B — Technika toczenia.

I —toczenie z wygniecionveh uprzednio
z bryty dna i zaczatku Sclianek mna-
czynia.

I —toczenie wlaSciwe bezposSrednio z brytly.

Wszystkie wyzej opisane techniki lepienia, z wyjalkiem techniki

%) Bardziej prymitywna w szlczeg(ﬂach wykonania lasmy niZz opisana przez
Zielenina ze wsi Zerenda (Zielenin D. K. Primitiwnaja tiechnika gon-
czarstwa ,,nalepom® (au colombin) w wostocznoj Ewropie. Etnografija. Nr, 1. 1927,
str. 92 1 nast. rys), gdzie taSma, olrzymana przez splaszczenie walteczka dlonia,
jest jeszcze wyréwmywana specjalnym watkiem drewnianym.

%) Identyczna z opisywang przez Wo jewodskiego Op. cit. oraz przez
Jagmina St. Garncarstwo w zapadiych katach puszezy bialowieskiej. Wisla
XX. 1916, zeszyt I, str. 258—263.
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wygniatania z bryly na kole, moga istnie¢ w zasadzie bez kola. Na-
tomiast technika toczenia jest genetycznie zwigzana z kolem garn-
carskim. ,

Niezwykle charaklerystyczne dla caloksztattu obrazu garncarstwa
prymitywnego na terenie moich badan jest to, Ze w zaobserwowanych
przeze mnie wypadkach lepiecnie naczyn odbywato si¢ na: 1) lawie,
2) desce, 3) odwrdéconym naczyniu glinianym, 4) krazku drewnianym,
5) kole recznym o jednej tarczy, 6) kole recznym z krzyzakiem, 7) kole
recznym o dwoéch tarczach i 8) kole noznym. Stowem na Ziemiach Poél-
nocno - Wschodnich Polski wystapity, z wyjatkiem jednego przejscio-
wego, nie tylko wszystkie Lypy kol garncarskich, jakie dotychezas byly
znane z terenéw sltowianskich lecz takze i nieopisywane dotychcezas
blizej podstawki.

Jednocze$nie prowadzone przeze mnie poszukiwania w materiale
przedhistoryeznym doprowadzily do znalezienia dowodéw isinienia
przede wszystkim w okresie wczesnohistorycznym na terenie Ziem
PoInocno - Wschodnich nastepujacych technik lepienia:

I — pier§cieniowa.

1 — prawdopodobnie waleczkowa). — W ceramice sto-
wianskiej z XI-—XII wieku cmentarzyska z Nawr, o czym
obszernie bede pisal dalej,

2 — tad$mowa (s). — Na glo$nikach, znalezionych na Zamku
w Grodnie obok ta$m, ukladanych spiralnie (o czym nizej)
wystepuje w stadium szczatkowym (?) technika pierScie-
niowa taSmowa. Tasma, ukladana pier§cieniem, powstawa-
ta w chwili nakladania jej przez rozciskanie wateczka ru-
chem §lizgowym paleéw prawdopodobnie prawej reki.
Technika ta jest pokrewna spiralnej taSmowej i rézni sie
znacznie sposobem wykonania taSmy od pierScieniowe;j
taSmowej, znanej obecnic z reliktéw etnograficznych na

terenach Slowianszezyzny.

I — spiralna ta§mowa.

Na gtoSnikach zaréwno z Zamku grodziefiskiego jak i ze
1 Rowniez w ceramice z okresu rzymskiego z powiatu stoliniskiego, woje-
wodztwa pinskiego, znajdujacej sic w Muzeum Polskiego Towarzystwa Xrajo-
znawczego w Pifisku, na naczyniu Nr. inw. 774 (maly kubek z uszkiem) zachowat
sie wyrazny $lad nalepienia gornego walka o charakterystycznym mnieréwnym
brzegu zlepienia. '
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$wiatyni na Kolozy, datowanych w obu wypadkach na
wiek XI—XII, zachowaly sie wyrazne §lady tasm, uklada-
nych spiralnie. Technika identyczna ze znana z reliktow
etnograficznych.

Slady ta$m, nalepianych na siebie spiralnie, mialem mozno$¢
stwierdzi¢ na kilku glo$nikach, pochodzacych z zamku grodzienskie-
go i znajdujacych sie w Muzeum w Grodnie. Jezeli chodzi o glo$niki
z Kolozy to wyjatkowo wyraziScie zachowatl si¢ pelny obraz taSmy,
ulozonej spiralnie, w szyjce glosnika, znajdujacego sie¢ w zbiorach Pai-
stwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (ze zbior6w Gloge-
sygnatura MPR 793), ktérego obejrzenie umozliwit mi Dyr. doc.
dr. Roman Jakimowicz.

Slady tasm, ukladanych pierScieniem, sg o wiele rzadsze i udalo
mi sie je stwierdzi¢ tylko na glo$nikach z Zamku grodzienskiego. Pod-
czas ogladania gtéwnie niezrekonstruowanych jeszcze gtoSnikow, w pa-
ru wypadkach natrafitem na pierScienie tasm, ktére nastgpowaly po
ukladzie spiralnym jako gorne zakonczenie szyjki; w paru za$ innych
wypadkach pier§cienie nastegpowaly kolejno po sobie ).

ra

Glo$niki z Kotozy i Zamku grodziefiskiego byly lepione na kole.
Podeczas wybrzuszania $cianek $lady lepienia wewnatrz glo$nika, na
przestrzeni od dna do grzbietu, byly wygladzane calkowicic i dzi§ nie
wystepuja, przynajmniej na tych okazach jeszcze niezrekonstruowa-
nych, ktére byly mi dostepne i w ktérych mozna bylo zbada¢ wewngtrz-
ng cze$é brzusca ). Po wybrzuszeniu glo$nika garncarz wykanczal
forme przez budowe stosunkowo waskiej 1 wysokiej szyjki. Poniewaz
glosnik miat specjalne przeznaczenie, nie poddawano go starannej
obrobece w kazdym szczegole w przeciwienstwie do naczynia uzytko-

) Kierownik Muzeum w Grodnie Marian Meszczyfiski na moja
pro$be zgodzil si¢ przechowac¢ w stanie mniezrekonstruowanym jedna z szyjek
glod$nikow, ma ktoérej zaznaczajg sie wyraznie trzy pierdcienie, mastepujace kolejno
po sobie. Szyjka ta, jeszcze niezinwentaryzowana, zostala oznaczona inicja-
tami W. H. "

1) Chcialbym tu zaznaczyé, ze slosowamna dotychezas w prehistorii metoda
rekonstrukcji maczyn glinianych przez uzupelianie brakujacych czeSci specjalng
masg oraz w innych wypadkach przez wlepianic zachowanych fragmentéw do zre-
konstruowanej w tej masie formy, utrudnia, a nieraz mawet uniemozliwia doktadne
zbadanie techniki i surowca tych naczyn. Nalezatoby przy rekonstrukeji formy
pamietaé takze o surowcu i technice i zreguly mie wlepia¢ cze§ci charakterystyez-
nych pod tym wzgledem, a w wypadku, gdy naczynie zachowalo sie w dro])nycix
fragmentach,rekonstruowaé¢ forme dla celéw maukowych lub pedagogicznych wy-
Iacznie z masy. Uwaga ta odnosi sie szezegélnie do naczyn o waskich wylotach. .
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wego. Dlatego tez élady lepienia wewnatrz szyjki, waskiej, a przez to
niezbyt wygodnej do gltadzenia wewnatrz, byly przez wytwoérce bagate-
lizowane.

Konczac ten wstep, pragne zaznaczyé, ze poruszylem w nim w
duzym skrécie zagadnienie domieszki i techniki zaréwno w garncar-
stwie prymitywnym jak i w ceramice przedhistorveznej, wykorzystujac
tylko fragmenty zdobytego w terenie materialu z zakresu garncarstwa
prymitywnego. Ogélny za$S wynik tych badan z obszerniejszym
uwzglednieniem literatury opracowuje do druku.

SUROWIEC.

Mo:zina z duiym prawdopodobienistwem przypuscié, Ze w glinie
gwrncarskiej ceramiki = Nawr wystepuje celowa domieszka schudzajq-
ca w postaci sztucznie kruszonego granitu, ktéry niekiedy mdgl byé
poddawany dziadlaniu ognia dla przy$pieszenia procesu kruszenic sie
skaly.

Dla badan mikroskopowych zostaly wziete skorupy naczyn z kur-
hanoéw 11 i 13, (ode. I), ktdre, jak sie zdawalo z powierzchniowych
obserwacji, r6znily si¢ (zreszty nieznacznie) pod wzgledem wielkoSci
ziarn domieszki, dajacej sie stwierdzié¢ w skorupach naczyn z Nawt
nieuzbrojonym okiem. Na ogét za$, jezeli chodzi o domieszke, naczynia
z Nawr maja prawie jednakowy wyglad zewnetrzny. Niestety szliféw
nie udalo sie¢ wykonaé w Warszawie w sposéb zadowalniajacy, ho otrzy-
maliSmy jedynie drobne fragmenty, wskutek czego pole obserwacji
byto ograniczone. :

Obserwacje mikroskopowe szliféw, dokonane przez kierownika
Zakladu Mineralogii U.S.B., profesora Stamnistawa Malkow-
skiego, ktéremu na tym miejscu skltadam podziekowanie, daty naste-
pujacy wynik:

Szlif skorupy z kurhanu Nr 11. Glina garncarska za-
wiera ziarna piasku ostrokanciaste, niektére z nich sa silnie popekane.
Widoczne w przekrojach niektoryeh ziarn ostre (o ksztalcie zadzioro-
watym) wystepy na ich powierzchni §wiadeza, ze ziarna te nie podle-
galy zaokragleniu. Najwigksze z poS$réd obecnych w szlifie ziarn
posiada 0,9 mm maksymalnej szerokoSci. Przecietna wielko$§é¢
ziarn wynosi 0,1—0,3 mm S$rednicy. Ziarn drobnych, dajacych si¢ roz-
rozni¢ w szlifie, stwierdzono nie wiele. Zauwazono ziarna nastepujacych
mineralow: ortoklazu, kwarcu, amfibolu. Wniosek: Jest prawdo-
podobne, ze ziarna popekane zostaly otrzymane przez sztuczne rozkru-
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szenie skaly (by¢ moze po jej uprzednim wypaleniu, o ¢zym mogltyby
Swiadczy¢ silne spekania ziarn). Nie jest wykluczone, zZe ziarna, po-
zbawione spekan, stanowity naturalny sktadnik gliny.

Szlif skorupy z kurhanu Nr 13. Ziarna piasku licz-
niejsze niz w szlific z kurhanu Nr 11. Najwieksze z po$rod obecnych w
szlifie przekraczaja 1 mum Srednicy. Ziarna sa ostrokanciaste i nie zdra-
dzaja Sladéw obrébki przez wode lub wiatr. Brak spekan tak licznych
w ziarnach szlifu z kurhanu Nr 11. DuZo ziarn drobnych. W ogéle za-
wartos¢ piasku w skorupie z kurhanu Nr 13, z kiérej wykonano szlif
badany, jest znacznie wieksza niz w skorupie z kurhanu Nr 11. Zau-
wazono skladniki mineralne: kware, muskowit (liczny), ortoklaz,
mikroklin, biotyt. Niekidére ziarna piasku skladaja sie z fragmentéw
ziarn krystalicznych kilku wymienionych mineratéw, stanowiac w ten
spos6b okruchy granitu. Stan zachowania skaleni dobry. Biotyt silnie
zmetnialy. Wniosek: Sztuczne rozkruszenie granitu oraz celowa do-
mieszka jego dla schudzenia gliny mozliwe.

TECHNIKA.

Naczynia = Nawr byly lepione w jednym wypadku na podstawce
w innych za$ na kole garncarskim, prawdopodobnie recznym, tech-
nikq pierScieniowq, jak wszystko wskazuje, waleczkowq. Gotowe juz
$ctanki naczynia byty formowane przede wszystkim w gérnych swych
partiach przy wyzyskaniu ruchu obrotowego kola (patrz forma).

Slady techniki lepienia zachowatly sie bardzo wyraziScie na niez-
byt dobrze wygladzonym naczyniu z kurhanu 20, (odc. I), (tabl. V,
rys. 6). Naczynie to, lepione prawdopodobnie na podstawce (przynaj-
mniej zadnych $ladéw uzycia kota nie widaé na nim) ma $cianki o nie-
réwnej powierzchni z powodu ugniatania ich palcami szczeg6lnie w
miejscach zetknigcia sie krawedzi taSm, ugniecionych z watkéw. Wew-
natrz naczynia wystepuja charakterystyczne rysy, z ktérych mozna wy-
czytac, ze walki byly nalepiane od zewnatrz. Dno naczynia i zaczatek
Scianek byly wygniecione prawdopobnie z bryly, nastepnie dolepiono
dwa waleczki, ugniatajac je na taSmy. Za tym, ze dolepiano waleczki, a
nie gotowe taSmy przemawia nieréwna powierzchnia skorupy zaréw-
no wewnatrz jak i zewnatrz naczynia, noszaca wyrazne $lady ugniata-
nia palcami. Przy ukladaniu za$ tasm gotowych (jak wynika z moich
obserwacji wyrobu naczyn technika pierScieniows taSmowa, nieobto-
czonych jeszcze na kole), Slady ugniatania nie wystepuja w takiej ilo$ci.
Rysunek 1, przedstawiajacy rozwiniety obraz wewnetrznej czesci
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Scianek naczynia z kurhanu Nr 20, daje pojecie o $ladach techniki,
ktore si¢ zachowaly na nim. Obok zamieszczony jest dia poréwnania
fragment wewnetrznej czeSci naczynia ze $ladami zlepienia tasm, ugnie-
cionych z watkéw (rys. 2). Naczynie to zostato wykonane w roku 1937
technika pierScieniowg waleczkowa na lawie przez wieéniaczke z po-
wiatu wilensko-trockiego, wojewoédztwa wilefiskiego. W obu wypad-
kach $lady zlepienia maja identyczny wyglad.

Rys. 1. Rozwinieta cze$¢ wewnetrzna naczynia z kurhanu Ne 20. Slady zlepienia
taSm, ugniecionych z watkéw, uwidoczuione sz liniami urywanymi, biegnacymi
réwnolegle do podstawy.

Rys. 2. Fragment wewnetrznej czesci naczynia, wykonanego
technika pierScieniowa wateczkowa przez wie§niaczke z po-
wiatu wilefisko-trockiego. Widoczne sg $lady zlepienia tasm.

Wiszystkie inne naczynia z Nawr sa obtaczane *) na kole w wigk-
szyvim lub mniejszym stopniu, szczegdlnie w swoich gornych partiach.
Na naczyniach z kurhanéw 2, 11 1 9 (ode. I), wystepuja wewnatrz
skgpe Slady nalepiania rozgniecionych waltkow glinianyeh przede
wszystkim pod grzbietem brzuSca, to jest w miejscu, gdzie oko wy-
bwoérey, konczacego obrébke nie dostrzegto miejse, nie wygladzonveh
starannie.

Grubo$¢ skorup ceramiki z Nawr wynosi mniej wiecej od 3.5
do 8 mm.

) Pod terminem obtaczamnie rozumiem czynno§¢ gladzenia i formo-
wania na kole (przy wykorzystaniu jego wolnego lub predkiego ruchu obrolowe-
go} gotowych juz w catosei lub czesciowo §Scianek naczynia, wybudowanyeh lech-
nika lep.enia.
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O kole garncarskim, na ktérym byly lepione naczynia z Nawr
nie da sie wiele powiedzieé. Wszystko przemawia za tym, ze bylo to
kolo reczne, ktore w okresie wezesnohistoryeznym moglo panowacé na
terenie Slowiafiszczyzny *), nalomiast zagadnienie szczeg6low jego
konstrukcji pozostaje otwarte.

Powierzchnia tarczy kola, podczas lepienia naczyn, byla posy-
nywana albo zarstwa, albo popioiem, jak to robia i wspoélcze$ni garn-
carze prymitywni, po to, aby dno naczynia nie przylepialo sie do kola
i dawalo sie tatwo zdjaé z niego. Slady tego zabiegu widoezne sa na
dnach maczyn z Nawr. Dzigki temu tez mogly powstawac odciski zna-
k6w wklestych, robionych na powierzchni kota *). Na dnach garnkéw
z kurhanow 9 i 19 (odc. I), widzimy dwa wypukle znaki o podobnych
rysunkach (tab. V, rys. 10, 11). Pierwszy z nich przypomina krzyz w ko-
le, przeciety rysa wypukla, ktora mogla powsta¢ wskutek pekniecia
tarczy kota. Drugi znak jest mniej wiecej podobny do pierwszego, je-
zeli chodzi o zasa-dnni‘czla_ koncepcje rysunku. Zaréwno pierwszy, jak
i drugi sg znane w ceramice z lerenéw Stowianszczyzny i wystepuja
na dnach naczynh stowiafiskiej ceramiki wezesnohistorycznej ™).

Posypywanie zarstwa lub popiotem powierzchni kota wywotuje
fionieczno$§é umocowywania dna naczynia przez przylepianie jego
hrzegéw. To tez garncarz prymitywny, po wygnieceniu zaczatku na-
czynia rozeiska palcem brzeg dna dookola i w ten sposéb przylepia
go do larczy. Po wykoficzeniu naczynia odcina mozem drewnianym
przylepione wypustki brzegu dna i latwo zdejmuje garnek z kola.
Siady takiego odcinania brzegu dna daja sie zauwazy¢ ma niektérych
uaczyniach z Nawr.

Dna naczyn z Nawr sa plaskie z wyjatkiem jednego z kurhanu 12
(ode. I), ktére ma na brzegach zarysy wystajacego ku dotowi
pierscienia. '

¥ Wojewodskij M. W. K istorii gonczarnoj tiechniki narodow S.5.S.R.
Jp. cit. str. 38. Tem ze. K izuczeniju gonczarnoj, Op. cit. str. 61.

15) W poblizu Dmitrowa, okregu moskiewskicgo w garncarstwic prymityw-
nym jeszeze do dzi§ wyrzyna sie na powierzchmi kola znaki w rodzaju krzyza
w kole. Wojewodskij M. W. K islorii gonczarnoj tiechniki... Op. cit., str. 56.

%) Niederle L. Rukov gt .. Op. cit., str. 251, obr. 120. 9. Antonie-
wicz WL Archeologia Polski. Tabl. XLVI, rys. 1.
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WYPALANIE.

Naczynia = Nawr byly wypdane w przesirzeni zamknictej, mo-
zliwe, Ze w piccu zwyklym, w temperaturze do 750° C « nawet do 300" C.

‘Sadzac z jednostajnego zabarwienia (na kolor jasno-ceglasty) po-
wierzchni skorup poszezegélnych catych naczyn, byly one wypalane
w zamknigtej przestrzeni, pozwalajgcej na uzyskanie jednostajnej tem-
peratury dookola maczynia. Czy to byl piec garncarski, czy piec zwy-
kiy, znany w wieku XI—XII Stowianom, trudno co do tego wycigga¢
wnioski z posiadanego materiatu. Jezeli jednak wezmiemy pod uwage.
7¢ naczynia mogly by¢ wyrabiane przez wielu wytwércéw, prawdopo-
dobnie za$ przez kobiety na wlasny uzytek ') to hipoteza o piccu
zwyktym staje sie bardziej prawdopodobna.

Dla ustalenia temperatury, w jakiej sie wypalaly naczynia, do-
konatem badan, postugujac sie piecem elektrycznym w Zaktadzie Che-
mii Technicznej U. S. B.™). Prébki skorup wzialem z naczyn kurha-
now 11, 12 i 13 (ode. I). Skorupy z kurhanéw 11 i 13 w profilu mialy
barwe jednostajna. jasno ceglasta, skorupa za§ z kurhanu 12 mialta
wewnatrz pas szarej gliny, co Swiadczylo o jej stabszym wypaleniu.
Probki te byly charakterystyczne dla calej ceramiki z Nawr.

W temperaturze 600°C kolor skorup zasadniczo nie zmienil sie.
spality sie jedynie powierzchmiowe $lady wegla (patrz -—— Slady wegla).
Przy 700° C zaczal znikaé z powierzchni przetomu skorupy z kurhanu
Nr 12 pas szarej gliny. Przy 750°C prébka ta nabrala ze wszystkich
stron jednostajnego koloru, po przetamaniu za$ zdradzala jeszceze ni-
Ly Slad szarej warstwy wewnatrz. W temperaturze 800°C $lad ten
zniknat catkowicie. Przy 850°—900°C wszystkic probki zabarwily sie
eatkowicie na kolor ciemno-ceglasty; przy 1050—1100°C stopity sie
i zeszklity. Z tego moina wywnioskowaé. Ze naczynia wypalano
w temperaturze do 750°  a nawet do 800" C.

SLADY WEGLA.

Naczynia z Nawr po wypaleniu byly prawdopodobnie podda-
wane specjalnemu zabiegowi, t. zw. ,hartowaniu®, znanemu dzi§ nam
z reliktéw etnograficznych.

Na niektoérych naczyniach z Nawr, szczegélnie na ich §ciankach
wewnetrznych, wystepuja ciemne plamy, ktére przypominaja swoim

) Moszytiski K. Kultura ludowa Stowian, t. I, str. 343 i 344,
%) Uzyczeniec mi pieca do badan zawdzicczam prof. Witoldowi Kra-
szewskiemu, kierownikowi Zakladu Chemii Technicznej U.S.B.
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wygladem og6lnym, charakterystyczna plamisto$é naczyn wspétezes-
nego garncarstwa prymitywnego na Ziemiacn Poéknocno-Wschodnich
Polski, poddawanych specjalnemu zabiegowi t. zw. ,,hartowaniu®. Za-
hieg ten polega na tym, Ze naczynie, po wypaleniu go, wyjmuje sie
z pieca w stanie rozzarzonym i tacza sie lub zanurza na chwile do
rozezynu, zrobionego mnajczeiciej z wody i maki zyiniej. Podczas
krotkiego pobytu rozzarzonego naczynia w rozezynie nastepuje pro-
ces spalania sig¢ czasteczek maki i trwalego osadzania sie ciemnych
plam wegla wewnatrz i zewnalrz naczynia. Zabieg ten jest w pow-
szechnym uzyciu na terenie, objetym moimi badapiami, oraz znany
Jest w Rosji i ma innych terenach Stowianszezyzny ). Mozliwe, ze
naczynia z Nawr byly, po wypaleniu , hartowane” w ten sam sposob.
Wojewodskij stwierdza istnienie ,,hartowania® (,,abwaru®) w ce-
ramice stowianskiej z okresu wezesnohistorycznego na terenic strefy
leSnej europejskicj czeSei Rosji Sowieckiej ™).

OSADY HUMUSOWE.

Jak wykazuje andliza chemiczna, w garnkach z Nawr przed
wstawieniem ich do grobu gotowano potrawy.

W przetomach gérnej czeSei niektéryeh naczyn z Nawr (badano
tylko garnki, wydobyte w stanie uszkodzonym) wystapilo wyrazne
ciemne zabarwienie wewnetrznej treSci skorupy. Na powierzehni zas
wewnetrznej czeSei kolnierza kilku naczyni zachowal sie ciemny osad
humusowy. Analiza chemiczna wykazala, ze osady powierzchniowe
oraz wewnetrzna ciemna tre$¢ skorupy (oczywiscie rozpatrywana nie-
zaleznie od gliny) w tychze miejscach naczyn z kurhanéw Nr Nr 11,
19, 15 (odcinek I) i 5 (odcinek IIT) posiadaja takie same wlasnoSci
i sktadaja sie z wegla, zwiazkéw humusowych, rozpuszczalnych w tugu
oraz zwiazkéw mineralnych: wapna, zelaza i glinu *'). Wszystkie osa-
dy na skorupach i wewnatrz ich powstaty wskutek zweglenia zwiazkéw
organicznych ale jakich — tego ustali¢ nie mozna, poniewaz proces
zweglenia jest zbyt daleko posuniety. W osadzie, zebranym z kolnierza
naczynia z kurhanu 19, znaleziono poza tym minimalne ilo$ci produk-
tu oleistego, ktérego nie mozna hyto Dlizej scharakteryzowaé z powodu
zbyt matej ilo$ei.

¥ Wojewodskij M. W. K istorii gonczarnoj.. Op. cit., str. 57. M o-
szynski K. Kullura Ludowa Stowian, t. I, str. 352

) Wojewodskij M. W. K islorii gonczarnoj... Op. cil., str. 37.
Analiz chemicznych dokonat prof. Wilold Kraszewski, Lktéremn
na tym miejscu sktadam podziekowanic

21)
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‘Podobne osady humusowe jak i ciemne zabarwienie przetoméw
skorup gornej czgSci naczyn obserwowalem niejednokrotnie na garn-
kach glinianych niepolewanych, uzywanych na wsi wspotczesnej do
gotowania pozywienia. Analiza chemiczna jednej z takich skorup, po-
chodzacej z powiatu dziSnieniskiego, wykazala, ze jakoSciowo tre$é osa-
du i ciemnego zaharwienia jest identyczna z podobnymi $ladami na
naczyniach z Nawr. Jedynie zawarto$é popiotu byta wieksza w osadzie
zewngtrznym wspolczesnego naczynia *°), coby mogto Swiadezyé o tym,
ze przebywalo ono czeSciej w ogniu, wskutek czego osad ulegal coraz
wigkszemu zwegleniu. Réwniez intensywno$é zabarwienia wewnetrzne-
go skorupy wspoélezesnej byla wieksza, co moglo byé takie wynikiem
diuzszego uzywania tego garnka do gotowania.

Rys. 3. 1) Profil krawedzi naczynia wspoéiczes-
nego z powierzchniowym osadem razewnetrznej
cze$ci skorupy (na rysunku zaznaczony jednolicie
czarng plama) oraz z ciemng tredcia wewngtrz
skorupy (fragmenty kropkowane): 2) Profil kra-
wedzi naczynia z kurhanu 12. Osad humusowy
(zaznaczony czarng plamg) znajduje sig na we-
wnetrznej cze§ci brzegu. Ciemna wewnetrzna
tre§¢ skorupy zaznaczona jest kropkami.
(Oba — naturalnej wielkoSci).

Mozna wiec przypus$ci¢ z duzym prawdopodobienstwem, ze w na-
czyniach z Nawr (przynajmniej w tych, ktére zostaly zbadane) przed
ich wstawieniem do grobu gotowano pozywienie **). Zwyezaj ten rzucal-
by §wiatlo na przyczyne pewnej jednostajnosci formy naczyn, uzy-
wanych jako przystawki w grobach z Nawr, jak réowniez i na innych
cmentarzyskach stowianskich *).

2 W osadzie tym zachowaly sie takie resztki ttuszczu, kidre mogly po-
chodzi¢ z ostatnio gotowanych w nim pctraw. Fakt ten pozwala nam domysSla¢ sie,
ze minimalne ilo$ci produkiu oleistego, siwierdzone w osadzie humusowym maczy-
nia z kurhanu 19, mogly byé podobnego pochodzenia.

®) Sedlaczek L. Dregowiczanie. 1929, sir. 4 — podaje za Szukie-
wiczem W., Lkorzystajac z jego pracy w rekopisie, ze w naczyniach z cmenta-
rzysk stowianiskich wezesnohistorycznych znajdowano koSci zwierzece.

M) Zawitniewicez W. Z. Formy pogriebalnego obrjada w mogilnych
kurganach Minskoj gub. Trudy IX Arch Sjezda w Wilnie 1893, str. 228, — pisze ze
naczynia, znajdowane w kurhanach cmentarzysk stowiafskich b. minskiej gub.,
W ogromnej wiekszosci wypadkéw maja jednakowa forme. Sa to garmki.

Laudafiski A. Archeologicznyja dosledy u Smalenszezynie. Pracy Sekeyj
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TABLICA V.
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Na pytanie — czy naczynia z Nawr uzywano do gotowania w go-
spodarstwie, czy gotowano w nich tylko raz jeden jadlo rytualne dla
zmartego, odpowiedzie¢ trudno, jednakze zagadnienie takie mozna
wysunaé ). Brak na dnach naczyn §ladéw dtuzszego uzywania w gospo-
darstwie *°), slabsze zabarwienie wewnetrznej® tresei skoryp, mmniecj-
sze zweglenie osadéw humusowych, wreszcie maly rozmiar garnkéw
— wszystko to przemawia za nieuzywaniem ich do gotowania stale;
natomiast $lad reperacji naczynia z kurhanu 2 (ode. 1), (tabl. V, ryvs. 9),
posiadajacego dwie dziurki do zwigzywania peknigcia, zdaje sie prze-
mawia¢ za tym, ze naczynia byly w ogéle uzywane w gospodarst-
wie *).  Duzo §wiatla na to zagadnienie moze rzucié¢ ceramika sto-
wiafiska z osad i grodzisk, co do ktérej nie bedzie watpliwosci, ze byla
uzywana stale w gospodarstwie do gotowania.

FORMA.

Wigkszo$¢ naczyf z Nawr ma mniej lub wigcej baniasta czesé
dolng oraz na ogét niski kolnierz, przewaznie lekko odchylony naze-
wnatrz, z krawedzia, zachylona do wewnatrz (tabl. V, rys. rys. 2, 3.
4,5, 7,8, 9). W jednym wypadku kotnierz jest cylindryezny i(tab. V,
rys. 1). Znalazlo si¢ takze naczynie z krawedzia, wywinieta nazew-
Archeologii. Bielaruskaja Akademija Nawuk, tom III. Minsk. 1932, tabl. I, Nr. Nr. 1,
2.8, 4.5, 6,7,9, 10; tabl. XI. Nr. Nr. 1, 2, 3; tabl. XVIII, Nr. 7; tabl. XX; Nr. 4 —
podaje rysunki maczyn z cmentarzysk stowanskich wezesnohistoryeznyeh o je-
dnostajnej formie, podobnej do formy naczyi z Nawr.

Podobnych przyktadow mozna by podaé o wiele wiecej.

) Zwrocono juz wwage na jednostajnosé formy maczyii ma cmentarzyskach
i pewnej roznorodnosci w osadach i grodziskach. Wyptywa z tego zagadnienie —
czy na cmentarzyskach nie mamy do czynienia z ceramika rytualna, ograniczang
celowo do jednej lub niewielu form?

) Dna naczyn glinianych, nzywanych na wsi wspolezesnej do golowania
polraw w piecu, nawet po kilkakroinym uzyciu mosza na sobie wyrazne Slady
ocierania ich o powierzchmie cegiel lub gliny, z ktérej ubija si¢ piec. To samo
mozna zaobserwowaé na naczyniach, uzywanych przéz dluzszy czas w ogéle w go-
spodarstwie.

*) Slady reperacji naczyi w postaci dziurek do zwigzywania peknieé sg
do$¢ rzadkie w ceramice przedhistorycznej. Miedzy innymi stwierdzono je w ce-
ramice neolilycznej w zachodniej Syberii i w Rosji curopejskiej (Gorodcow
W. A. Ruskaja doisloriczeskaja kieramika. Trudy XI Archieologiczeskago Sjez-
da w Kijowie 1899 tom I, slr. 606). Naczynie z dziurkami do zwigzywania pek-
ni¢¢ publikuje Kwostrzewski J w ,Uber die Jungsteinzeitliche Besiedlung
der Polnischen Ostscckiisle” (Congressus sceundus Archaeologorum Balticorum
Rigae. VIIL. 1931, str. 57, abb. 1 ryc. 8).
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natrz (tabl. V, rys. 12). Naczynie z kurhanu 20 (odc. Ij, prawdopo-
«dobnie lepione na podstawce, ma ksztalt prawie cylindryczny (tabl. V,
rys. 6).

Pewne Swiatlo na sposéb powstawania form tych naczyn moze
rzuci¢ nastepujacy opis koficowego etapu w obrébce wylepionych na
kole technikg pierScieniowa wateczkowa naczyn, ktéry zaobserwowa-
tem podezas badan terenowych w roku 1937 i ktéry w konsekwencji
prowadzit do powstawania form, podobnych do opisanych.

Garnecarz prymitywny po wylepieniu $cianek uzyskuje prawie
z veguly forme cylindryczna (podobng do formy naczynia z kurhanu
20 (ode. I), (tabl. V, rys. 6). Nastepnie przystepuje do ksztattowania
brzuSca i Slizgowym ruchem zgietych palcéw prawej reki (z dolu
W gbre) naciska od wewnatrz na Scianki mniej wiecej w potowie ich wy-
sokoSci, przytrzymujac jednoczesnie od zewnatrz dlonia otwartg le-
'wej reki obrabiana cze$¢ Scianki. W ten sposéb powstaje forma mniej
‘wigcej podobna do naczynia z kurhanu 5 (ode. I), {tabl. V, rys. 1). Po
wybrzuszeniu garncarz ujmuje brzeg naczynia prawa reka przy po-
mocy mokrej szmatki i, okregcajac powoli lewa reka kolo, odchyla
krawed7 na zewnatrz w mniejszym lub wiekszym stopniu i jednocze-
“Snie tworzy sie mniej Tub wiecej ostry zatom bezposrednio nad grzbie-
tem naczynia (forma podobna do naczynia z kurhanu 6 (ode. I), (tabl. V.
rys. 12). Na tym czesto sie konczy catkowita obrébka gérnej czesci na-
czynia w wypadkach, obserwowanych przeze mnie. Niekiedy jednak
garncarz prymitywny zachyla jeszcze brzeg naczynia do wewnalrz
1 wtedy powstaje forma, podobna do naczyn z kurhanéw 8 i 19 (ode. I,
(tabl. V, rys. 3 i 8). Gorna krawedz, zwykle nier6wna po wylepie-
niu Scianek, wyréwnywuje sie przez odciecie zbytecznvch czeei no-
zykiem drewnianym. W ceramice z Nawr $lady tej czynnoSci wi-
doczne sa majwyrazniej na naczyniu z kurhanu 5 (ode. I), (tabl. V,
rys. 1).  Slady obrébki krawedzi mokra szmatka widoczne sa takze
na naczyniach z Nawr.

ORNAMENT.

Cz¢$¢ naczyti z Nawr ozdobiona jest ornamentem rytym, biegng-
cym pojedyncza linia falista dookola naczyf: na kolnierzu (tabl. V,
rys. 5), u podstawy kolnierza (tabl. V, rys. 2), na grzbiecie brzuées
(tabl. V, rys. 3) albo linia falista opasajaca naczynie trzykrotnie (tabl.
V, rys. 11 7). Na naczyniu z kurhanu 5-go (odeinek IIT), ornsment
z linij falistyech uzupelniony jest dwoma liniami prostymi, opasaja-
cymi naczynie w dolnej cze$ci brzu$ea (tabl. V, rys. 4).
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- Ornament byl ryty w miekkiej, niewyschnietej glinie ostrym na-
rzedziem. Wszystko wskazuje na to, ze garnek, podczas zdobienia go
ornamentem, byl okrecany przy pomocy kota w kierunku przeciwnym
biegowi - zegara.

UWAGA KONCOWA.

.Na podstawie zewnelrznego wygladu naczyn z Nawr mozina by
b) to wydzielié z nich grupe naczyn ze $ladami obrébki bardziej pry-
mitywnej i grupe, stojaca pod wzgledem techniki wykoinczenia na
wyzszym poziomie. Nie mielibySmy jednak zadnych podstaw do wy-
ciagania z tej réznicy jakichkolwiek wnioskéw na temat chronologii
obu grup. Zaobserwowana réznica w obrébce naczyfi z Nawr mogia
by¢ nastepstwem réznicy w umiejetnoSciach poszczegélnych wytwor-
céw a nawet wynikiem mniej lub bardziej starannego wykonczenia
naczyn przez jednego wytworce. Z tym zawsze nalezy liczyé sie, gdy
mamy do czynienia z ceramika, wy rabmna przez wielu wylworcow
na wlasny uzytek.

OBJASNIENIE TABLICY
TABLICA V.

1. Garnuszek z kurhanu 5-go. Wysoko§é 12 cm, érednica dna 5,8 cm, Sred-
nica wylotu 10,7 cm, wysokos§é kolnierza 2,1 cm. najwieksza wydeto§é brzu$ca:
12,3 cm.

2. Garnuszek z kurhanu 7-go. Wysoko§¢é 12,5 cm, $rednica dna 8,5 cm, $red-
nica wylotu 14,5 cm, wysoko§¢ kolnierza 2,1 cm, najwieksza wydetosé brzu-
§ea 17,5 cm.

3. Garnuszek z kurhanu 8-go. Wysoko§é 11 cm, $rednica dna 6,3 cm, $red-
nica wylotu 10,8 cm, wysoko$¢ kolnierza 2 cm, najwieksza wydeto$é brzusca 14 cnu.

4. Zrekomstruowane naczyn'e z kurhanu 5-go na odcinku IIl-im. Wysoko$é
okoto 11 cm.

5. Garnuszek z kurhanu 11-go. Wysoko§é 11,5 cm, $rednica dna 8 cm,.
$redniica wylotu 12,8 cm, wysoko§¢ kolnierza 24 cm, najwieksza wydeto§é
brzu$ca 15,5 cm.

6. Garnuszek z kurhanu 9-go. Wysoko§é 11,4 cm, S§rednica dna 7.7 cm,
ca wylotu 9 cm.

7. Garnuszek z kurhanu 9-go. Wysoko$é 11,9 cm, Srednica dna 7,7 cm,
‘rednica- wylotu 11,5 cm, wysokosé komlierza 2,1 cm, najwieksza wydetosé
brzu$ea 13,5 cm. )

8. Garnuszek z kurhanu 19-go. Wysoko$é 10,5 cm, $rednica dna 7 cm,
Srednica wylotu 11,5 cm, wysoko$é komierza 1.5 em.
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9. Garnuszek z kurhanu 2-go. Wysoko$§¢ 13 em, $rednica dna 7,5 cm, $Sred-
nica wylotu 12,5 cm, wysoko$é koln'erza 1,5 em, najwigksza wydetoSé brzus-
ca 15 cm.

10. Znak garncarski na naczyniu z kurhanu 9-go.

11. Znak garncarski na naczyniu z kurhanu 19-go.

12. Garnuszek z kurhann 6-go. Wysoko$¢ 12 c¢m, Srednica dna 8 cm, Srednica
wylotu 12,5 cm, wysoko§é kotnierza 1,6 em, najwigksza wydeto§é brzuSca 14,5 cm.

SUMMARY.

In the present work I am chietly concerned with the examination
of the clay and the methods of making pottery as found mear the
village of Nawry in the county of Postawy, Voyvodship of Wilno,
originating, as stated by Dr Helena Cehak-Hotubowicz, from the 11-th
and 12-th centuries A. D., and belonging to the stock of Drehowicze.

Introduction. I am giving in the above a short description
of the methods of making pottery I met with in primitive ceramic
art in the course of my etnological researches in the North-Western
area of Poland in the year 1937. I am also stating there three manmers
of workmanship for which I have found evidences in the Slavonic
potter’s art of the 11-th and 12-centuries in the same area.

Raw material. In the vesscls of Nawry there is probably
to be found an intentional admixture of ungreasing stuff in the form
of artificially crushed granite stone which might have been occasionally
exposed to the operation of fire in order to accelerate the process
of frittering away of the rock.

The method of moulding. The vessels of Nawry were
moulded on a wheel, probably on a hand-wheel, by means of annular
strips of clay or such in the shape of rollers. The bottom and the
bottom-part of the sides were formed out of a clod of clay after which
the rings of rollers were stuck on to it and moulded into strips thus
widening out and forming part of the sides.

The Baking. The vessels of Nawry were baked in a tempera-
ture of about 750 Celsius and even up to 800 C.

Traces of slag. After the baking the red-hot vessels were
probably dipped into a special solution owing to which the surface
got covered 'with thin stains of slag.

Sediments of humus. A chemical analysis of humus
sediments preserved on the inner part of the neck-collar shows that
the vessels were used for cooking before being set into the barrow.

Form, ornaments and signs. An ornament in the
shape of waving and straight lines (i one case) was stamped with
a sharp instrument upon the soft undried clay. During the operation
the vessel, probably standing on a wheel, was being turned round
in the opposite direction of a dial hand. The form and two printed
marks as seen at the bottom of the vessels of Nawry are of frequent
occurence in the Slavic ceramic art of the early historical era.
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